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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens (iber den Europdischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfithrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Zulassungsgegenstand sind die ddmmschichtbildenden Baustoffe "ZZ-Brandschutzschaum
BDS-N" Variante A, Variante B, Variante C, Variante D, Variante E und Variante F.

Die Wirkungsweise der Baustoffe beruht auf der Bildung eines warmedammenden Schaums
im Brandfall. Fugen, Spalten und andere Offnungen werden durch den sich bildenden
Schaum ausgefullt.

Bei Dichten unter 750 kg/m® entwickelt der Baustoff keinen nennenswerten Blahdruck.

1.1.2 Die dammschichtbildenden Baustoffe "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante A,
Variante B, Variante C, Variante D und Variante E sind normalentflammbare Baustoffe, Bau-
stoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-1",

Der ddmmschichtbildende Baustoff "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante F ist ein Bau-
stoff mit dem Brandverhalten der Klasse E nach DIN EN 13501-12,

1.1.3 Die ddmmschichtbildenden Baustoffe "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Varianten A, B, C, D.

E und F bestehen im Wesentlichen aus blahfahigen Substanzen und Bindemittel.
Die Baustoffe werden in Form von Platten, Matten oder Formkérpern in den Farbténen rot,
grau, schwarz, braun/dunkelbraun, wei3 und gelb hergestellt.
Die dammschichtbildenden Baustoffe in Platten- oder Mattenform werden in Nenndicken ab
2,5 mm (Abweichungen von +10 % sind zuldssig) hergestelit.

114 Die d&mmschichtbildenden Baustoffe diirfen in Produktvarianten verschiedener Dichtebe-
reiche und mit unterschiedlichen Blahgraphitanteilen hergestellt werden?®.
'ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante A ist weich-elastischer Baustoff, der im Brandfall
keinen nennenswerten Blahdruck entwickelt. Er darf beidseitig mit einer jeweils auBen ange-
ordneten Papplage* kaschiert werden.

"ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante B ist ein z&h-elastisch bis fester Baustoff.
"ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante C ist ein harter Baustoff

'ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante D, ist ein harter Baustoff, dessen brandschutz-
technische Eigenschaften in Abhéngigkeit von den Bléhgraphitanteilen variieren kénnen. Er
entwickelt im Brandfall keinen nennenswerten Blahdruck.

Der ddammschichtbildende Baustoff darf auch in Zwei-Komponenten-Kartuschen zur Vor-Ort-
Verschaumung vertrieben werden.
'ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante E ist
unter 10 % (bezogen auf die Reaktionskompopsf .
"ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante

Farbténen dunkelbraun und dunkelgrau/scjjwarz. EY da
schen zur Vor-Ort-Verschaumung vertrieben werdeny’

Baustoff mit Blahgraphitanteilen

bis fester Baustoff, in den
Zwei-Komponenten-Kartu-

1 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

g DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen zu ihrem Brandverhalten; Teil 1
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

Genaue Zusammensetzung der einzelnen Varianten beim DIBt hinterlegt
Art, Hersteller und Kennwerte beim DIBt hinterlegt

Z739428.11 1.19.11-156/11
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Anwendungsbereich

Die dammschichtbildenden Baustoffe nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
dienen zur Verwendung als brandschutztechnisch notwendige Komponente in bzw. auf Bau-
produkten, Bauteilen, Bauarten und Konstruktionen, an die Anforderungen hinsichtlich des
Brandschutzes gestellt werden. Sie verhindern im Brandfall den Warmedurchtritt durch ihr
Aufschaumen bei Einwirkung hoher Temperaturen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht fiir die groBflachige Verwendung der
Baustoffe als ddmmschichtbildendes Brandschutzsystem auf der Oberflache von Bauteilen
z. B. aus Stahl, Stahlbeton oder Holz zur Erhéhung der Feuerwiderstandsdauer dieser Bau-
teile.

Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bediirfen

— Bauteile und Bauarten zum Nachweis der Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile und
Bauarten,

— Bauprodukte fiir den Nachweis des Brandverhaltens oder

— Konstruktionen, fiir die eine brandschutztechnische Leistungsbewertung vorgesehen ist,

in bzw. auf denen die ddmmschichtbildenden Baustoffe als brandschutztechnisch not-

wendige Komponente verwendet werden, eines gesonderten Verwendbarkeits- bzw.

Anwendbarkeitsnachweises, z. B. eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses oder

einer aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sofern nicht bauordnungsrechtliche Vor-

schriften die Zulassigkeit regeln.

Die in diesen Nachweisen und Vorschriften enthaltenen Konstruktionseinzelheiten bezglich

der Verwendung des ddmmschichtbildenden Baustoffs sind zu beachten (z. B. beziiglich der

erforderlichen Mengen, Mindestdicken).

Der ddmmschichtbildende Baustoff "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante F darf nicht in

Bereichen eingesetzt werden, in denen er standig Temperaturen iber 40 °C ausgesetzt ist.

'ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante F darf keine Farbanstriche erhalten, die ihn am
Aufschdumen hindern kénnen.

Sofern der Baustoff "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante F speziellen Beanspruchun-
gen wie der Beanspruchung durch Chemikalien oder Aerosole ausgesetzt werden soll, sind
zusétzliche Nachweise erforderlich.

Die dammschichtbildenden Baustoffe "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Varianten A, B, D, E
und F dirfen nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen sie dem Einfluss flussiger
Séuren, insbesondere Schwefelsaure ausgesetzt sind.

Die brandschutztechnisch relevanten Eigenschaften Schaumfaktor und Blahdruck der
dadmmschichtbildenden Baustoffe "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Varianten A, B, D und E
werden auf Aluminiumblech, Stahlblech und verzinktem Blech sowie bei einer Bean-
spruchung durch gasférmige Chemikalien wie z. B. Dampfe konzentrierter Salzséure oder
konzentrierter Ammoniumhydroxidldsung oder durch flissigen Laugen z. B. Natronlauge
oder durch Salzsprihnebel gemaB EN ISO 9227:2006, Anhang C nicht wesentlich beein-
flusst. Dies wurde im Rahmen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachge-
wiesen.

Die brandschutztechnisch relevanten Eigenschaften Schaumfaktor und Blahdruck des
ddmmschichtbildenden Baustoffs "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante C werden auf
Aluminiumblech, Stahlblech und verzinktem Blech sowie bei einer Beanspruchung durch
gasférmige Chemikalien wie z. B. Dampfe konzentrierter Salzsdure oder konzefh e
Ammoniumhydroxidlésung oder durch fiissige Chemikalien wie z. B. Natrouge.b
Schwefelsure oder durch Salzsprihnebel gemaB EN ISO 9227:2006, Anffang C
wesentlich beeinflusst. Dies wurde im Rahmen dieser allgemeinen bauaufsiciitiichen
sung nachgewiesen.

1.19.11-156/11
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die dammschichtbildenden Baustoffe "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Varianten A, B, C, D,
E und F miissen entsprechend den Beschreibungen in Abschnitt 1.1.4 hergestellt werden.
Sie miissen im Wesentlichen aus blahfahigen Substanzen und Bindemittel bestehen. Der
Zusatz von anorganischen Farbpigmenten ist zulassig®.
Beliebige Zuschnitte sind zuldssig.
Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik, Berlin, hinterlegten Zusammensetzungen sind
einzuhalten®.

2.1.2 Die dammschichtbildenden Baustoffe missen folgende Werte, geprift nach den "Zulas-

739428.11

sungsgrundsatzen fiir Bauprodukte, die als dammschichtbildende Baustoffe in Bauteilen und
Bauarten zur Anwendung kommen" des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, Berlin, ein-
halten.

"ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante A:

Dichtebereiche: 180 kg/m® bis 750 kg/m®

Gehalt an nichtfliichtigen Anteilen: 297,0%
(gepriift bei 105 °C lber 3 Stunden)

— Masseverlust durch Erhitzen: 58,0 % < MVdE <68,0 %
(geprift bei 450 °C Uber 25 Minuten)

— Schaumfaktor: 1,6 bis 4,5
(geprift an Proben bei 450 °C ber 25 Minuten mit
Auflast’)

ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante B:

- Dichtebereich: 750 kg/m® bis 1100 kg/m®

— Gehalt an nichtfllichtigen Anteilen: 297,0%
(gepruft bei 105 °C lber 3 Stunden)

— Masseverlust durch Erhitzen: 63,5 % < MVdE £73,5 %
(gepruft bei 450 °C liber 25 Minuten)

-~ Schaumfaktor: 3,9 bis 6,0
(gepruft an Proben bei 450 °C Uber 25 Minuten mit
Auflast’)

— Blahdruck 0,19 N/mm? bis 0,4 N/mm?

(gepriift bei 350 °C)’
"ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante C:
- Dichte: 1150 kg/m® bis 1410 kg/m®

— Gehalt an nichtffllichtigen Anteilen: 297,0%
(gepriift bei 105 °C Uber 3 Stunden)

— Masseveriust durch Erhitzen: 62,0 % <MvdE < 72,0 %
(geprft bei 450 °C iiber 25 Minuten)

— Schaumfaktor: 5,0 bis 12,0
(gepruft an Proben bei 450 °C liber 25
Auflast)”

Zusammensetzungen beim DIBt hinterlegt b
Die chemischen Zusammensetzungen der Einzelkomponenten fiir die ddmmschichtbildenden Baust

den beim DIBt hinterlegten Angaben entsprechen. Anderungen diirfen nur mit Zustimmung des DIBt erfolg
Verfahren beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt

1.19.11-156/11
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— Blahdruck 0,45 N/mm?bis 1,1 N/mm?
(gepriift bei 350 °C)’

"ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante D:
— Dichtebereiche: 180 kg/m?® bis 750 kg/m®

— Gehalt an nichffliichtigen Anteilen:  297,0 %
(geprift bei 105 °C (ber 3 Stunden)

— Masseverlust durch Erhitzen: 62,0 % < MVdE < 72,0 % bei 20 % Graphitanteil

57,0 % < MVAE < 67,0 % bei 40 % Graphitanteil
(gepriift bei 450 °C iiber 25 Minuten)”

— Schaumfaktor: 2,2 bis 4,1 bei 20 % Graphitanteil
2,9 bis 7,2 bei 40 % Graphitanteil
(geprift an Proben bei 450 °C Uber 25 Minuten
ohne Auflast)’

'ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante E:
— Dichtebereiche: 1150 kg/m® bis 1410 kg/m®

Gehalt an nichtfliichtigen Anteilen: 297,0%
(gepraft bei 105 °C lber 3 Stunden)

Masseverlust durch Erhitzen: 62,0 % <MvdE £72,0 %
bei 7,5 % bis 10 % Graphitanteil
{(gepraft bei 450 °C liber 25 Minuten)

Schaumfaktor: 5,0 bis 7,0
bei 7,5 % bis 10 % Graphitanteil
(gepruft an Proben bei 450 °C (iber 25 Minuten mit
Auflast)’

Blahdruck: 0,30 N/mm? bis 0,80 N/mm?
far 7,5 % bis 10 % Graphitanteil
(geprtft bei 350 °C)
"ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante F:
— Dichtebereich: 900 kg/m?® bis 1350 kg/m®

— Gehailt an nichtfliichtigen Anteilen: 2 97,0 %
(gepruft bei 105 °C lber 3 Stunden)

— Masseverlust durch Erhitzen: 59,5 % < MVdE <£69,5 %
(gepruft bei 450 °C Uber 25 Minuten)

— Schaumfaktor: 6,5 bis 18,5
(gepraft an Proben bei 450 °C Gber 25 Minuten mit
Auflast)’

- Blahdruck: 0,8 N/mm?bis 1,8 N/mm?

(gepruft bei 300 °C)”
Die genaue Einstellung der Dichte muss bei der Herstellung erfolgen. Die Dichtetoleranz
innerhalb der Produktchargen darf nicht mehr als +10 % betragen.
Die ddmmschichtbildenden Baustoffe "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Varianten A, B, C, D
und E missen die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe, Baustoffklasse
DIN 4102-B2 erfilllen.’
Der dammschichtbildende Baustoff "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N" Variante F muss die
Anforderungen an Baustoffe mit dem Brandverhalten der Klasse E nach DIN EN=+856
erflllen.?

Zum Nachweis, dass die Eigenschaften der Baustoffe durch Alterung nic bee'imra}:h_' t
werden, sind fur alle Produktvarianten Alterungsprifungen an Proben, die 2{/5 und 10§_,in_ re
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